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課 題 番 号 ８ 分野名 木材加工 予算区分     県 単 

研究課題名 羽柄材及び構造材における天乾・人乾複合乾燥法の検証試験 

担 当 者 名 亀山 雄搾・篠崎 武彦・安藤 康裕・大塚 紘平 研究期間 平成２１～２５年度 

１ 緒言 

  人工乾燥にのみ頼らない省エネルギー乾燥に資する研究であり，部材に応じた人工乾燥と天然乾燥の

複合法を検証することで，逆に乾燥経費（燃料）の低減，乾燥期間の短縮化による低コスト化や歩止り

の向上を図り，対象部材に応じた木材の含水率や材質に合った乾燥方法の開発を行う。 
２ 材料と方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
３ 結果概要 
 
  生材時約100％だった含水率が，人工乾燥終了時には40%程度となる。 
 その後天然乾燥に移行し，天然乾燥6ヶ月後には含水率20％以下，11ヶ月後には15%程度となり，その後 
 安定する。 
  内部割れは抑制されたが，表面割れ，色についてはまだ未完成であり，商業ベースに乗れる成果は得

られていないので今後も試験を継続する。 

  
 

                       


